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1. AMOSTRAS 

As amostras foram entregues no LACTEC/EC, onde foram registradas conforme apresentado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Identificação das amostras 
 

Registro Lactec Descrição do material 
Registro de origem/ano 

coleta 

3.0422.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 287-1 /16.17 

3.0423.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 923-2 /16.17 

3.0424.19 Amostra de ovo de tartaruga REG CBO 620 10-1 

3.0425.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 3.3 15.16 F 

3.0426.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 8.3 

3.0688.19 Amostra de ovo de tartaruga CBO 620 10.2 

3.0691.19 Amostra de ovo de tartaruga CBO 923 3 

3.0692.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 1211-1 15.16 

3.0694.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 1211-3 15.16 

3.0696.19 Amostra de ovo de tartaruga PV-3 3.2 15.16 

3.0698.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 43 2148-2 15.16 

3.0699.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 43 2148-3 15.16 

3.0700.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 43 2149-1 15.16 

3.0702.19 Amostra de ovo de tartaruga PV 44 2149-3 15.16 

3.0735.19 Amostra de ovo de tartaruga R5 

3.0748.19 Amostra de ovo de tartaruga R9 

3.0750.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 16.17 287.3 

3.0753.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 16.17 465.3 
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3.0755.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 16.17 923.2 

3.0757.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 928.1 16.17 

3.0759.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 16.17 928.3 

3.0760.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 265 1  

3.0762.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 265 3 

3.0765.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 282 3 16.17 

3.0769.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 465 1 16.17 

3.0776.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 486 1 16.17 

3.0782.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 620 2  

3.0788.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 623 

3.0795.19 Amostra de ovo de tartaruga RCO 707 3  

3.0841.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 112.1 1.1 

3.0845.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 112.3 1.3 

3.0852.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 114.1 3.1 

3.0855.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 114.3 3.3 3 

3.0857.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 119.1 4.1 

3.0861.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 119.3 4.3 4 

3.0874.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 181 6.2 

3.0877.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 181.2 6.2 6 

3.0880.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 189 7.2 

3.0888.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 210 12.2 2.2 

3.0899.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 233.3 8.3 

3.0914.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 337 12.2 

3.0923.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 354.3 13.3 1 
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3.0937.19 Amostra de ovo de tartaruga REBIO 17.18 442.2 14.2 12 

3.0955.19 Amostra de ovo de tartaruga REG CBO 265 1.2 16.17 

3.0959.19 Amostra de ovo de tartaruga REG CBO 282 2.3 16.17 

3.0965.19 Amostra de ovo de tartaruga REG CBO 486 4.3 

3.0970.19 Amostra de ovo de tartaruga REG CBO 620 10.3 
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2. PROCEDIMENTOS DE ENSAIOS 
 

 Microscopia eletrônica de varredura com a utilização de microssonda de dispersão de energia de Raios-X, para 
a análise química qualitativa e semi-quantitativa. 
 

3. MICROANÁLISE – MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 
 

A seleção dos materiais para a Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi realizada e as amostras enviadas 

ao Laboratório de Estruturas Civis do Lactec, com o intuito de avaliar as amostras coletadas. 

Com o objetivo de avaliar a morfologia e a microestrutura das amostras de folhas foram realizadas 

microanálises, com uso de um microscópio eletrônico de varredura, tipo FEG (field emission gun) com monocristal de 

tungstênio e camada de zircônio, modelo MIRA3 LM, marca TESCAN, com uso dos detectores de elétrons secundários 

(SE) e de elétrons retroespalhados (BSE) marca TESCAN, além do uso da microssonda de espectroscopia de energia 

dispersiva de Raios-X para obtenção das informações químicas do material. Os parâmetros do equipamento seguiram 

com a tensão do feixe de elétrons de 20 kV, intensidade do feixe (beam intensity) 15,00, abertura do feixe (spot size) 

de 17,0 nm, distância de trabalho (work distance-WD) de 15 mm e modo de resolução para a varredura. 

As microanálises foram realizadas em áreas representativas do material, com tratamento prévio de cobertura 

em ouro para o aumento de sua condutividade. As avaliações qualitativas e semi-quantitativas dos elementos químicos 

presentes nos materiais, procederam com o uso do detector de espectroscopia de raios-X, marca Oxford Instruments. 
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Os resultados obtidos estão apresentados nas Figuras 1 a 168. 
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Figura 1 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0422.19 com 

ampliação de 1kx (a), 2kx (b), 400x(c) e 510x (d). 
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Figura 2 – Micrografias da amostra 3.0422.19, com ampliação de 1,5kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 3 – Micrografias da amostra 3.0422.19, com ampliação de 100x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 4 – Micrografias da amostra 3.0422.19, com ampliação de 900x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 5 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0423.19 com 

ampliação de 1kx (a), 2kx (b), 400x(c) e 510x (d). 
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Figura 6 – Micrografias da amostra 3.0423.19, com ampliação de 1,5kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 

a 

b 



 
Relatório  

REL EC / 
  

Página 25 de 314  
Emissão: 20/07/2021 

 

Reproduções deste documento só têm validade se forem integrais e autorizadas pelos Institutos Lactec. 
 
DOC -36 Data: Jul/2018 Revisão: 02 

 
 

  

  

  

 
Figura 7 – Micrografias da amostra 3.0423.19, com ampliação de 100x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 8 – Micrografias da amostra 3.0423.19, com ampliação de 900x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 9 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0424.19 com 

ampliação de 1kx (a), 400x (b), 500x(c) e 510x (d). 
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Figura 10 – Micrografias da amostra 3.0424.19, com ampliação de 2kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 11 – Micrografias da amostra 3.0424.19, com ampliação de 900x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 12 – Micrografias da amostra 3.0425.19, com ampliação de 1kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 13 – Micrografias da amostra 3.0425.19, com ampliação de 2kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 14 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0425.19 com 
ampliação de 400x (a) e 510x (b). 
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Figura 15 – Micrografias da amostra 3.0425.19, com ampliação de 900x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 16 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0426.19 com 

ampliação de 300x (a), 400x (b) e 900x(c). 
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Figura 17 – Micrografias da amostra 3.0426.19, com ampliação de 350x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 18 – Micrografias da amostra 3.0426.19, com ampliação de 800x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 19 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0688.19 com 

ampliação de 400x (a) e 510x (b). 
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Figura 20 – Micrografias da amostra 3.0688.19, com ampliação de 1kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 21 – Micrografias da amostra 3.0688.19, com ampliação de 2kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 22 – Micrografias da amostra 3.0688.19, com ampliação de 900x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 23 – Micrografias da amostra 3.0691.19, com ampliação de 1,5kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 24 – Micrografias da amostra 3.0691.19, com ampliação de 1kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 25 – Micrografias e análises químicas elementares com mapeamento de área da amostra 3.0691.19 com 

ampliação de 2kx (a) e 400x (b). 
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Figura 26 – Micrografias da amostra 3.0691.19, com ampliação de 900x (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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Figura 27 – Micrografias da amostra 3.0692.19, com ampliação de 1,5kx (a), e imagens de composição química 

elementar (b). 
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